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Caractdristiques des feux d entrep ts ArcelorMittal

charge au feu souvent trk.s Glevde

75% en pdriode d inoccupation des locaux

78% ont une durde supdrieure 1 heure

2/3 ont une ampleur importante lors de la ddcouvere du feu
cas de ddcts heureusement trL.s rares

efficacitd des systtmes d extinction et de ddsenfumae
aldatoire
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Qu est-ce qu un mur coupe feu ? ArcelorMittal

Mur destind compartimenter un b timent, pour qu en cas
d incendie, le feu puisse (Etrecombattu et maintenu dans une
seule cellule, sans se propager aux cellules voisines.

En France, la rdglementation exige une rdsistance a feu d au
moins 2 heures dans de nombreux b timents de stocka ge.
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Plan de prdsentation ArcelorMittal

La Idgislation
Classement REI
Arr(Etd 1510
Courbe I1ISO

Le mur coupe feu Firebreak 4h
Prdsentation du mur
Montage
Essais de certification
Promotion et ddveloppement

La position des assurances

Les avantages du mur
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La Idgislation




N

La Idqgislation ArcelorMittal

En Europe
ArrEtd du 22 mars 2004 (classement REI)

En France
ArrEtd du 5 aoldt 2002 rubrique 1510
(MinistL.re de | Ecologie et du D@veloppement Duralle)

Courbe normalis@e ISO 834
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ArrEtd du 22 mars 2004 : Classement REI
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Arr(EtD du 22 mars 2004 ArcelorMittal

Ddfinition des critk.res de performance utilis@ pour
| Dvaluation de la rdsistance au feu des produits @ldments
de construction et d ouvrage

Classement par un laboratoire (ex. CSTB) :

FIREBREAK a obtenu le classement REI 240:

R (StabilitdFeu): temps de rdsistance mdcanique (240 min. =4 h)
RE ou E (Pare Flamme): temps d @tanch@itd aux flammes et gaz

REI ou El (Coupe Feu): isolation thermique (140 ou 180°C) sur face
opposPe au foyer
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ArrEtd type 1510 de 2002

B IO
L
i
e f
=
1-':5 i
=y

H
s fih

Mg
-
..
-
>

R




A
ArrEtd type 1510 de 2002 ArcelorMittal

Article 6 - Dispositions constructives
Objectifs gdndraux ddfinis au premier alinda:

« De fa on g@n@rale, les dispositions constructives visent ce
gue la ruine d un @lidment () suite un sinistre n entra ne pas
la ruine en cha ne de la structure du b timent

(«effet DOMINO»), notamment les cellules de stockage
avoisinantes, ni de leur dispositif de recoupement, et ne favorise

pas | effondrement de la structure vers | extdrieurde la premitre
cellule en feu. »
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SOcurit®d des services de secours ArcelorMittal

viter la ruine en cha ne

viter la ruine de la structure et des

fa ades vers | extdrieur



Notions incendie
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D@formation classique d un mur en b@ton

DEFORMATION
D UNE PAROI
ENCASTREE - LIBRE

Effet « bilame »

Convexe c t@ exposd au foyer

:\ position initiale
|
M

: position ddform@e
|

parol
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Notions incendie ArcelorMittal
D@formation classique d un mur en b@ton

Paroi encastrée en pied Paroi simplement appuyée horizontalement
libre en téte en pied et en téte
/

LA MASSE DU MUR S'EXCENTRE PROGRESSIVEMENT

Pour @viter un effondrement vers | exterieur d un mu classique en b@ton, il faudrait que la
paroi soit maintenu en pied, mais aussi en t(Ete ave rotation possible des supports.

Le mur coupe feu Firebreak ne rencontre pas ce probleLme, et est en plus maintenu
de part et d autre sur | ensemble de sa hauteur par une structure en acier qui
s effondrera cot@ feu!
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Effet « Dominos »




Effondrement vers |'extérieur



