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Qu est-ce qu un mur coupe-feu ? ArcelorMittal

Mur destind compartimenter un b timent, pour qu en cas
d incendie, le feu puisse (Etrecombattu et maintenu dans une
seule cellule, sans se propager aux cellules voisines.

En France, la rdglementation exige une rdsistance a feu d au
moins 2 heures dans de nombreux b timents de stocka ge.
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L innovation ArcelorMittal ArcelorMittal

Cr@ation d un nouveau systtme de mur coupe-fetFiRER@AKl,
offrant de hautes performances dans la rdsistance au feu.

4 heures / 15 miLtres de haut / Largeur illimitde
2 heures / 15 mttres de haut / Largeur illimitQ@e
1 heure 30/ 12.5 mttres de haut / Largeur illimit@e

Ce mur ne n@dcessitant pas de fondations il peut-CE& ddplacd en
fonction des besoins.

Il est constitu@d de panneaux MO de composition variéble selon
version mais de dimensions standard:

Dim.: 250m x 1,25 m
paisseur et poids
variable selon version
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Les objectifs du systtme FIREBREAK  Arcelormittal

Conform@ment |arrEtd du 5 aoldt 2002 rubrique 1510
(Ministtre de | cologie et du D@veloppement Durabl e)

Le systt me FIREBREAK permet :
Un non effondrement vers | extdrieur de la cellulesinistr@de
Une absence de ruine en cha ne

Article 6 - Dispositions constructives
Objectifs g@n@raux ddfinis au premier alin@a:

« De faon g@n@rale, les dispositions constructives visent ce
que laruine d un @l@ment () suite un sinistre n entra ne pas
la ruine en cha ne de la structure du b timent

(«effet DOMINO»), notamment les cellules de stockage
avoisinantes, ni de leur dispositif de recoupement, et ne
favorise pas | effondrement de la structure vers | ext@rieur de
la premiktre cellule en feu. »
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Exemples d effondrements  ArcelorMitta

- 4.
il

Effet « Dominos » Effondrement vers | ext@rieur

LA S it
« Le mur ext@rieur situ@ du c t@ sud s est Jecroul@. Heeusement, le vdhicule du service d incendie, quiavait pris place
un peu en retrait, na pas @t@ enseveli par les plages de b@ton cellulaire. A gauche, on aper oit les flammes qui
s @chappent de | angle de | entrept. Tous ces murs s @crouleront par la suite. Les murs ext@rieurs ront rdsistd que
vingt minutes aux flammes. La toiture du b timent s est effondr@de. On aper oit clairement que le bdtondes colonnes a
explosd. »(exemple extrait de la revue « Face au risque »)
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Les objectifs du systtme FIREBREAK ArcelorMittal

Dans la plupart des cas ce n est pas la rdsistanceau feu de la structure
mais | absence de risque d effondrement en chane qui permet d aller
chercher une victime dans un b timent en feu.
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Versions et m@canisme







